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Annexe Z G

Annule et remplace la Table Z G 6141

DOMAINE DE
TEMPERATURE

MATERIAU
KJC

( )mMPa

JIC

(kJ/m2)
)MPa(

da

dJ

T ≥ 200°C

Métal de base,
fonction de la
teneur en soufre
(%)

S ≤ 0,005
0,005 < S ≤ 0,008
0,008 < S ≤ 0,011
0,011 < S ≤ 0,015

200
170
155
135

190
135
110
85

180
120
85
55

Joints soudés 170 135 120

T ≤ 50°C

Métal de base,
fonction de la
teneur en soufre
(%)

S ≤ 0,005
0,005 < S ≤ 0,008
0,008 < S ≤ 0,011
0,011 < S ≤ 0,015

245
205
190
175

265
190
160
135

270
180
128
83

Joints soudés 205 190 180

Table Z G 6141

Valeurs de KJC et JIC utilisables pour les matériaux visés
en M 2110 et M 2120 et les joints soudés associés.

Les valeurs de ténacité pour les températures intermédiaires comprises
entre 50°C et 200°C peuvent être déterminées par interpolation linéaire.


